[bookmark: _GoBack]1)Вопрос:
Причины увода отверстия в сторону от оси вращения:
Варианты ответа:
1. биение торца;
2. режущие кромки различной длины;
3. смещение оси центров;
2)Вопрос:
От чего зависит припуск, оставляемый под развертывание:
Варианты ответа:
1. от диаметра развертки;
2. от диаметра отверстия, обрабатываемого материала;
3. от обрабатываемого материала;
3)Вопрос:
Чугун – сплав железа с углеродом, содержащий:
Варианты ответа:
1. более 6,67% углерода;
2. более 2,14% углерода;
3. менее 0,8% углерода;
4)Вопрос:
Сколько размеров необходимо указать на чертеже для усеченного конуса:
Варианты ответа:
1. два;
2. три;
3. четыре;
5)Вопрос:
Какие бывают валы по форме наружных поверхностей:
Варианты ответа:
1. ступенчатые, овальные;
2. гладкие, ступенчатые;
3. гладкие, конусные;

