[bookmark: _GoBack]1)Вопрос:
Какие различают типы стружек:
Варианты ответа:
1. надлома, скалывания, сливная;
2. надлома, скалывания, деформации;
3. скалывания, надлома, среза;
2)Вопрос:
Чему соответствует подача при нарезании резьбы:
Варианты ответа:
1. шагу нарезаемой резьбы;
2. диаметру под нарезание резьбы;
3. длине резьбы;
3)Вопрос:
Сколько углерода содержится в стали У12?
Варианты ответа:
1. 0,12%;
2. 12%;
3. 1,2%;
4)Вопрос:
Цементация – это:
Варианты ответа:
1. процесс насыщениястали цинком;
2. процесс насыщения стали углеродом;
3. процесс насыщения стали углеродом и азотом;
5)Вопрос:
40. Люнеты применяют при обработке валов, длина которых превышает:
Варианты ответа:
1. 12-15 диаметров;
2. 20- 25 диаметров;
3. 2 – 3 диаметра;

